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bagno bagno bagno zinco | bagno zinco bagno rame bagno bagno
. ) . : bagno rame | bagno rame . bagno Y SO
nichel nichel alcalino alcalino : . acido bagno oro |passivazione [ passivazione
L - ) ) alcalino |acido gande . argento
DATA chimico elettrolitico linea 1 linea 4 piccolo Crlll Cr VI
PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH
1-ago 4,9 4,89 > 14 > 14 9,93 <0 <0 10,1 6,5 2,3 2,30
2-ago 4,8 4,85 > 14 > 14 9,97 <0 <0 9,9 6,4 2,1 2,30
3-ago 4,8 4,82 > 14 > 14 9,92 <0 <0 10,6 6,5 1,9 2,30
4-ago 4,9 4,79 > 14 > 14 9,98 <0 <0 10 6,5 2 2,20
5-ago 4,8 4,81 > 14 > 14 10,0,2 <0 <0 10,1 6,5 2,1 2,40




