controlli annuali

analisi chimica del 12-16/10/2015

EMISSIONI IN
ATMOSFERA analisi chimica del 15/12/2015
MATERIA PRIMA CONSUMO Kg

AB 31 77
ACIDO ACETICO 0
Acido borico 70
Acido Cloridrico Commerciale 17322
Acido Fluoridrico 296
Acido Nitrico Sol. 36 Be 4488
Acido Solforico Sol. 66 Be 4096
Almat 2 0
Alodine 1200s 2
Alumit CF/L 233
AMMONIACA 80
Anodi rame fosforo 187
AQUALOR BL 56

CONSUMO ASUALOR BL 56

ANNUO Argento metallo 23
MATERIE -
PRIME Argento nitrato 0,74

Argovet tecno 0,2
Aurall 292 strike make up 0
Auro dure 150 0
BLACK FINISH 5A 75
Cianuro oro e potassio 2,35
Colore Nero LD 3386 2
Cubrac 3390 146
cubravet 25
DEMETAL SN F 20
Demetal en parte A 100
Demetal en parte B 10
Demetal en parte C 25
Deox 2001 A 50
Eclal 104 Purifier 95
Elnic 101 C-5 600
Elnic 101 Rp-1 260
Elnic 101 Rp-2 260
Finidip 124 1570
Gardbond 23190 175
GARDOBOND G 4098 125
Glicol etilenico 0
Hardwall 3 42
Idrolacca CA33 0
Ipoclorito di sodio 0
Iridite NCPreplenish 0
Lanthane Yellow 334 Part A 0
Lanthane Yellow 334 Part B 0
mastrip 470




Metex Pe 309

2175

CONSUMO Nichel cloruro 345
ANNUO Nichel solfammato 0
MATERIE Nichel solfato 350
PRIME Niklad 787 A 652,5
Niklad 787 B 1025
Niklad 787 D 380
Oxidite black 22
Oxidite bright 0
Oxidite C8 1678
Oxidite E 20 275
Pentrate super blach 16
pickinox 200
Picklane 31 75
Potassio bicromato 0
Potassio cianuro 0
Potassio Idrato 3750
Prelik 1700 1800
Prelik 1790 2821
Primion 240 base 100
Primion 240 Brightener 240
Primion 240 Purif 1 900
Primion 240 Purif 2 800
Primion 240 Replenisher 1800
Protettivo 349/D 250
Rame solfato 100
S 51 make up 8 unita
S 51 replenisher 3 unita
Soda Caustica Scaglie 155
Soda Caustica Sol. 30% 9163
Sodio bicarbonato 0
Sodio bisolfito 8
Sodio cianuro 0
Stabac crystall base 80
Stabac crystall NPF additive 0
Stabac crystall NPF brightener 30
Stabac crystall NPF level 30
CONSUMO Stagno anodi 328
ANNUO
MATERIE Stagno solfato 20
Stantek 300 bmat 0
PRIME Stantek 450 bmat 0
Stantek 950 bmat 0
starglo protect 120
Sterling EP parte A 3,4
Sterling EP parte B 1,7
Surtec 650 Chromital TCP 0
Vernici a polvere 4512
Zinco metallo anodi 3872
catalizzatori per primer primer 6,3
diluenti per primer 18




Primer 6,4
catalizzatori per vernici 6,5
diluenti per vernici 0
verrer{punurciarictic,
acriliche, alchidiche,

131,7

annccidicha)

diluente nitro antinebbia

2194




controlli annuali

SCARICO
ACQUE analisi chimica del 05/02/2016
METEORICHE
CER RIFIUTO PRODUZIONE
Kg
150102 imballaggi in plastica 0
170405 rottami in ferro 0
080112 vernici a polvere 2544
150202* filtri cabine verniciatura liquida 73
150203 carbone cabine verniciatura 343
061302* carbone trattamento acque 1680
170203 plastica 0
PRODUZIONE [7110100* fanghi filtropressa 1641
ANNUA 060313* Sali e soluzioni con metalli pesanti 0
RIFIUTI 110107* Basi di decapaggio 0
130301* Olio dielettrico raddrizzatori 0
140602* Altri solventi e miscele di solventi alogenati 0
080111* Pitture e vernici liquide di scarto 0
080415* Rifiuti liquidi acquosi con adesivi e sigillanti 1300
110198* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 223
080318 Toner per stampa esauriti 0




