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1 PREMESSA 

Il metodo utilizzato per il c
statistico e si avvale de
costruzioni di pavimenta
sovrastruttura in grado di 
questa, attraverso l’utilizz
AASHTO Guide. 

Il progetto della pavimen
giornaliero medio (TGM) t
stima della portanza del so
del numero di passaggi 
pacchetto stradale.  

2 DATI DI TRAFFICO 

Con riferimento alla relaz
Traffico Giornaliero Med
coincidente col codice 20
Falconiana. 

In base a tali considerazio

Il progetto della pavimenta
di passaggi di veicoli com
stimata a 20 anni, attraver

V
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k






 



dove: 
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er il calcolo della sovrastruttura stradale è di tip
le dell’esperienza acquisita negli anni nel 
entazioni, allo scopo di individuare la tip

do di supportare al meglio gli spettri di traffico
utilizzo del  Catalogo delle Pavimentazioni S

vimentazione stradale inizia con l’acquisizion
GM) transitante sulla pavimentazione, per pas
 del sottofondo stradale ed infine si conclude c
saggi di assi standard equivalenti sopportab

 relazione sui flussi di traffico, è stato acqu
 Medio, per la strada SP3/e Ardeatina al

20000203 del sito ubicato in prossimità d

 

erazioni, risulta un TGM totale pari a 21.488 ve

imentazione stradale inizia con il calcolo del n
li commerciali nell’arco della vita utile della s
traverso la seguente relazione: 
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di calcolo sovrastruttura stradale 

1 

è di tipo empirico – 
i nel settore delle 

la tipologia della 
affico previsti su di 

ni Stradali e dell’ 

isizione del traffico 
er passare poi alla 
lude con la verifica 
portabili dell’intero 

 acquisito Il TGM, 
na al Km 13,900 
imità dell’abitato di 

88 veic/giorno. 

 del numero totale 
della sovrastruttura 
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 TGM = traffico gior

 pk = percentuale

 G = incremento

 D = suddivision

 C = percentuale

 

E’ stato ricavato un numer
venti anni pari a VK = 12'64

 

3 PORTANZA DI SOTTOFON

I parametri usualmente im
norme tecniche di appalto
sono: 

Modulo di deformazione

Equazione 1 

 

dove: 

Δp è l'incremento di pr

diametro d=300mm

Δs è il corrispondente

espresso in mm e m
dei seguenti interva

0.05 →0.15N/mm2 

0.15 →0.25N/mm2 

0.25 →0.35N/mm2 

Modulo di reazione alla

Equazione 2 

 

iqualificazione della pavimentazione stradale sulla S.P. 3/e A
Km. 20+000 e dal Km. 23+200 al Km. 27+2

- PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO – 

Elaborati Generali – Relazione di ca

 

o giornaliero medio (veic./gg)   

ntuale dei veicoli commerciali (%)  

mento di traffico (%)    

ivisione direzionale del traffico   

ntuale di traffico sulla corsia più lenta (%) 

numero totale di passaggi di veicoli commercia
12'644'854,29. 

FONDO 

nte impiegati per controllare la portanza dei so
ppalto, sono ricavati attraverso prove di cari

zione (prova di carico con piastra rigida del di
300 mm vedi CNR b.u. n. 146/1992) 

 di pressione trasmessa da una piastra circo

0mm espressa in N/mm2 (Δp=0.1N/mm2), 

dente incremento di cedimento della super

m e misurato, al secondo ciclo di carico, in co
ntervalli dell'incremento di pressione: 

/mm2 (terreni di sottofondo) 

/mm2 (strati di fondazione) 

/mm2 (strati di base). 

e alla Winkler (prova di carico con piastra 
paria 760 mm vedi CNR b.u. n
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. 27+200 
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di calcolo sovrastruttura stradale 

2 

= 21 488 

= 12 

= 3 

= 1 

 = 100 

merciali nell’arco di 

dei sottofondi, nelle 
di carico piastra, e 

del diametro pari a 

 circolare rigida di 

 

superficie caricata 

corrispondenza 

astra del diametro 
 b.u. n. 92/1983) 
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dove: 

Δp è l’incremento dell

l’abbassamento Δ

il parametro K, 

Δs è il cedimento misu

a Δp, 

D è il diametro della p
modulo di deformaz

 
Non essendo disponibili le
a partire dal modulo resilie
elastico dei terreni di sotto
conto anche della compo
parametro può essere de
all’interno della relazione g

Lo strato di fondazione ris
a matrice da sabbio-limos
rossastro, con scaglie d
vulcanici, con i seguenti pa

 

Dalla classifica di Casagra
nella relazione geologica, 

Con l’ausilio di un nomog
studi di analisi teorica di 
dinamico Edin=32 MPa a
precedentemente. 

Valendo inoltre le seguent

    

  Mr=10CBR

 

è possibile dire che Mr  
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o della pressione in corrispondenza del qua

Δs pari a 0.1 MPa per il parametro Md e a

 misurato in corrispondenza dell’aumento di p

ella piastra di carico che risulta essere pari a 
ormazione e a 760 mm per il modulo di reazio

ibili le prove su carico su piastra, si stimerà ta
 resiliente Mr di progetto, che caratterizza il co
i sottofondo soggetti a cicli di carico dinamici e
componente viscosa reversibile della deform
ere determinato in base ai sondaggi geogno
ione geologica. 

ne risulta costituito da piroclastite incoerente p
limosa a limo-sabbiosa, di colore da marron
lie di tufo, litici lavici, clasti calcarei, scori

enti parametri geotecnici di riferimento: 

 

asagrande, in base alle caratteristiche del terr
gica, è possibile stimare un CBR di laboratorio

omogramma presentato da Ferrari e Giannini
ica di Van Till, è stato determinato un valore
Pa a partire dal valore del CBR di laborat

guenti relazioni: 

CBRprog  [MPa]  ;   Edin=9.81CBRprog  [MPa]

 Edin per cui Mr = 32 MPa. 
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3 

el quale si misura 

d e a 0.7 MPa per 

to di pressione pari 

ari a 300mm per il 
eazione. 

erà tale parametro 
a il comportamento 
mici e tiene quindi 
eformazione. Tale 
eognostici riportati 

ente pozzolanacea 
arrone a marrone-
 scorie e minerali 

el terreno riportate 
ratorio pari a 5. 

annini, in base agli 
valore del modulo 

aboratorio ricavato 

MPa] 
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Dalle relazioni scritte prec
CBRprog = Mr/10 = 3.2 e 
CBRprog/0.2 = 16.0 MPa = 

Pertanto il sottofondo risu
pari a 160 daN/cm2 me
parametro per le strade so

 Autostrade e strade
 Strade extraurbane

Non avendo il sottofondo
prevedere la realizzazion
sottofondo, che elevi la po

3.1 Strato di risanamen

3.1.1 Criteri di calcolo 

Il problema che si pone è 
al fine di ottenere alla sua
Tale problema può esser
carico con piastra, sul b
sottofondo, e valutando 
l’incremento di carico, o d
b.u. n. 146/1992). 

Figura 1 - Schema di prova 

Eseguendo tale simulazio
può individuare lo spesso
impiegato, consente di ott
simulazione può essere 
elementi finiti, consideran
materiali granulari, oppure
elastico con un carico circ
da Burmister o software B
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e precedentemente è possibile ricavare il CB
e calcolare il valore del modulo di deform

Pa = 160 daN/cm2. 

risulta caratterizzato da un modulo di defo
mentre i valori minimi usualmente presc

de sono i seguenti: 

strade extraurbane principali Md ≥ 500 daN/cm
rbane secondarie ed urbane Md ≥ 400 dan/cm

fondo i requisiti di portanza minimi richiesti, 
zazione di uno strato di risanamento, al 
i la portanza fino al valore minimo necessario

amento 

ne è quello di definire lo spessore di tale stra
la sua superficie i valori del parametro di porta
essere risolto eseguendo una simulazione d
sul bistrato costituito dallo strato di risana

ando quindi lo spostamento elastico che s
o, o di pressione, prescritto nella prova (vedi

 
ova di carico con piastra sullo strato di risanamen

ulazione per diversi spessori dello strato di ris
pessore che, considerate le caratteristiche 

 di ottenere il valore del parametro di portanza
sere eseguita sia attraverso l’ausilio del m

iderando eventualmente il comportamento no
ppure in maniera più agevole con il metodo d
o circolare uniformemente distribuito (risoluzi
are Bisar). 
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4 

 il CBR di progetto 
deformazione Md = 

deformazione Md 

prescritti per tale 

aN/cm2; 
an/cm2. 

iesti, è necessario 
, al di sopra del 
sario. 

e strato necessario 
i portanza richiesti. 
one della prova di 
risanamento e dal 
che si ottiene per 
 (vedi norma CNR 

mento. 

 di risanamento si 
tiche del materiale 
rtanza richiesto. La 
del metodo degli 
to non lineare dei 

todo del multistrato 
soluzione proposta 
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Nell’esecuzione della sim
sotto della piastra rigida 
delle pressioni al di sotto
funzione (vedi Ullidtz P. “P
Yang H. Huang “Pavemen
Figura 2 e Figura 3): 

Equazione 3 

 

dove: 

r è la distanza del pu
piastra circolare rigi

q è la pressione equiv

R è il raggio della pias

Se la simulazione viene 
assegnare la legge di dist
attraverso il metodo del m
risulta più conveniente a
quest’ultimo caso la defo
essere corretta per tene
correzione da applicare p
semi-spazio omogeneo 
semispazio elastico, om
carico uniformemente distr

Equazione 4 

 

dove: 

w0 è lo spostamento
uniformemente distr

ν è il rapporto di Pois

E è il modulo elastico 

q è la pressione unifo
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a simulazione si deve tenere presente che i
igida non è uniformemente distribuito ma la 
i sotto della piastra rigida è approssimata da
 P. “Pavement Analysis” Elsevier Science new
vement Analysis and Design” Prentice Hall 1

 

del punto in cui è valutata la pressione q(r) da
rigida. 

 equivalente uniforme nell’area di carico, 

la piastra di carico. 

viene eseguita con il metodo degli elementi
di distribuzione del carico sopra riportata; qua
 del multistrato elastico (con schemi con simm
ente assegnare un carico uniformemente d
 deformazione elastica al centro dell’area di
 tenere conto della diversa distribuzione de
are può essere valutata per similitudine con 
neo isotropo ed elastico. Infatti, se si c

, omogeneo ed isotropo, lo spostamento al 
e distribuito su un’area circolare è pari a: 

 

mento al centro dell’area di carico circo
distribuito); 

i Poisson, 

astico statico, 

 uniforme nell’area di carico, 
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5 

 che il carico al di 
a la distribuzione 

ata dalla seguente 
e new york 1987 e 

Hall 1993 pag 55 , 

r) dal centro della 

menti finiti si può 
a; quando si opera 
 simmetria assiale) 
nte distribuito. In 

rea di carico deve 
ne del carico. La 
 con il caso di un 

 si considera un 
to al centro di un 

 circolare (carico 
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R è il raggio dell’area 

Figura 2 - Andamento delle p

Se si considera un semis
secondo la legge riportata
dell’area di carico si ottie
integrando la funzione otte
Elsevier Science new yor
Design” Prentice Hall 1993

Come si può osservare i
carico nel caso di distribuz
essere: 

Cioè lo spostamento un
sottoposta ad un carico P
dell’area di carico circo
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l’area di carico. 

elle pressioni al di sotto di una piastra rigida. 

semispazio con un carico distribuito su un’a
ortata nell’ Equazione 3, la deformazione elas
i ottiene sostituendo l’Equazione 3 nell’Equ

ne ottenuta da 0 ad R (vedi Ullidtz P. “Pavem
w york 1987 e Yang H. Huang “Pavement 
ll 1993 pag 55): 

vare il rapporto tra la deformazione al centro
stribuzione non uniforme (Equazione 3) ed un

 

to uniforme di una piastra circolare infinita
rico P è il 79% della deformazione massima 
circolare) prodotta dallo stesso carico un

P. 3/e ARDEATINA dal Km. 9+516 al 
. 27+200 
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di calcolo sovrastruttura stradale 

6 

 

u un’area circolare 
e elastica al centro 

Equazione 4, ed 
avement Analysis” 

ment Analysis and 

 

centro dell’area di 
ed uniforme risulta 

nfinitamente rigida 
sima (i.e. al centro 
co uniformemente 
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distribuito sulla medesima

pari a ν=0.5. 

Figura 3 - deformazione elas

carico trasmesso attraverso 

Considerando valido tale 
strato di risanamento e s
parametri di portanza al 
deformazione elastica va
carico uniforme assial-sim

dove: 

w0 è la deformazione 
carico uniformemen
m per il parametro
un’area di carico cir

w0* è la deformazione 
carico distribuito se
circolare di raggio R
parametro K) al cen

3.1.2 Relazione tra Md e K

Da quanto sopra illustrato
parametri di portanza prec
modulo elastico del sottof
parametri si ha: 
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esima area circolare, avendo posto il rapport

 elastica indotta da un carico uniformemente dist

rso una di piastra rigida. 

 tale rapporto anche nel caso del multistrato 
to e sottofondo indefinito è possibile ricavars
za al di sopra dello strato di risanamento a

a valutata con l’ausilio del metodo del m
simmetrico: 

 

zione elastica alla superficie del bistrato pro
emente distribuito su un’area circolare di ragg
metro Md ed R=0.76 m per il parametro K)
ico circolare; 

zione elastica alla superficie del bistrato pro
ito secondo la legge illustrata nell’equazione 
ggio R (R=0.30 m per il parametro Md ed R=
al centro di un’area di carico circolare. 

e K 

ustrato è inoltre possibile ricavare una relazio
a precedentemente introdotti (i.e. Md e K) e tr
sottofondo, infatti considerate le definizioni d
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. 27+200 
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7 

apporto di Poisson 

 

distribuito e da un 

trato composto da 
cavarsi i valori dei 
nto a partire dalla 
el multistrato con 

to prodotta da un 
i raggio R (R=0.30 
tro K) al centro di 

to prodotta da un 
zione 3 su un’area 
ed R=0.76 m per il 

relazione tra i due 
) e tra questi ed il 

ioni date per i due 
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dove: 

K è il modulo di reazio

Md è il modulo di deform

Est è il modulo elastico 

Mr è il modulo resilient
a circa 2 volte il mo

Tabella 1 - Valori dei coeffic

La relazione tra Md e M
assimilabile a quella riport
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 reazione [MPa/m], 

 deformazione [MPa], 

astico misurato in condizioni statiche [MPa], 

siliente equivalente al modulo elastico dinamic
 il modulo misurato in condizioni statiche) [MPa

 

efficienti Ck e CMd al variare del rapporto di Poiss

 

e Mr che si ricava in via teorica non è p
 riportata in letteratura, infatti: 
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8 

 

 

 

inamico (posto pari 
) [MPa], 

oisson. 

n è perfettamente 
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La differenza riscontrata n
Md e dinamico per Mr), v
condizioni drenate sono p
piuttosto si devono imput
materiali granulari e dei te
resiliente, è significativ
sollecitazioni [COST 337 
F. (1999) and Seyhan et a

dove: 

Mr   è il mo

σ1   è la te

σ2 = σ3  sono l

ϑ=(σ1+2σ3)  è l’inva

Pa   è la pr

k1, k2, k3   sono c

È bene infatti ricordare ch
laboratorio del modulo res
generalmente più elevate
piastra da 30 cm di diame
deformazione, soprattutto 
prossime a quelle medie in
reazione (vedi Tabella 
risanamento in una prov
modulo di deformazione p

del 35÷40% (valore medi

del 50÷60% (valore medi
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rata non è dovuta tanto alle condizioni di caric
), visto che le caratteristiche dei materia

ono poco sensibili alla velocità di applicazion
imputare tali differenze al comportamento no
 dei terreni, nei quali il modulo elastico dinami
ificativamente dipendente dalle caratteri
 337 (2000), Amber et al. (2002), Hornych (1
n et al. (2002)]: 

 

è il modulo resiliente [MPa], 

è la tensione principale [kPa], 

sono le tensioni di confinamento laterale [kPa],

è l’invariante lineare di tensione [kPa], 

è la pressione atmosferica (100 kPa), 

sono costanti di regressione. 

re che le condizioni di prova previste per la m
lo resiliente, secondo il protocollo AASHTO T
levate di quelle medie indotte nella prova d
diametro, impiegata per la valutazione in sito d
ttutto negli strati più profondi; mentre risultan

edie indotte nella prova per la determinazione 
ella 2 e Figura 4). I moduli resilienti de
 prova di carico con piastra per la determ
ione possono essere inferiori a quelli misurati 

 medio σ1 ≈ 90 kPa) mentre quelli dello strato 

 medio σ1 ≈ 80 kPa). 
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9 

i carico (statico per 
ateriali granulari in 
cazione del carico, 
to non lineare dei 
inamico, o modulo 
ratteristiche della 
ych (1997), Lekarp 

[kPa], 

 

r la misurazione in 
TO T294-94, sono 

rova di carico con 
 sito del modulo di 

isultano essere più 
zione del modulo di 
nti dello strato di 
eterminazione del 

surati in laboratorio 

strato di sottofondo 



 

Lavori di riqualif

 

 
 

Tabella 2 - Condizioni di 

valutazione di

Figura 4 - Mr delle fondazion

ottaedrale per diffe

3.1.3 Applicazione del Meto

Il calcolo del valore dello s
può essere effettuato in m
bistrato elastico da Burm
Stresses and Dispalceme
16 february 1945): 

dove: 

J0   è la fun
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i di prova previste dalla norma AASHTO T

di Mr dei materiali granulari attraverso prove tr

zioni e dei sottofondi a grana grossa al variare d

 differenti valori della tensione di confinamento 

 Metodo del bistrato di Burmister 

dello spostamento alla superficie dello strato di
o in modo semplificato applicando la soluzione
 Burmister (D. M. Burmister, “The Genera

lcement in layered Systems”, Jurnal of applied

 

è la funzione di Bessel di ordine 0, 
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10 

 T294-94 per la 

ve triassiali. 

 

 

re della tensione 

to σ0. 

rato di risanamento 
uzione fornita per il 
eneral Theory of 
pplied physics, vol 
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m   è un pa

σz = mJ0(mr) è la fun

alla su

 

Tale soluzione ha una fo
relativa al semispazio el
fornita da Burmister può e

La soluzione del problema
stesso Burmister per il ca

circolare di raggio r e rapp

per tale caso sono rappres

Figura 5 - Valori di F in funzi

Theory of Stresse

physics, vol 16 feb
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è un parametro, 

è la funzione che descrive la distribuzione delle ten

alla superficie dovute al carico applicato, 

 

 

una forma molto simile a quella fornita dal 
zio elastico omogeneo ed isotropo, infatti 
può essere rappresentata: 

 

blema, cioè i valori della funzione Fw, sono sta
r il caso di un carico uniformemente distribuit

e rapporti di Poisson μ1=μ2= 0.5; i valori del

ppresentati nella Figura 5 di seguito riportata.

unzione di h/r e E2/E1 (tratto da D. M. Burmister

sses and Dispalcement in layered Systems”, Jur

6 february 1945 

P. 3/e ARDEATINA dal Km. 9+516 al 
. 27+200 

 TRATTO 1 
 

di calcolo sovrastruttura stradale 

11 

lle tensioni verticali 

a dal Boussinesq, 
nfatti l’espressione 

no stati forniti dallo 
tribuito su un’area 

ori della funzione F 

rtata. 

 

ister, “The General 

, Jurnal of applied 
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3.1.4 Stima dello spessore d

Lo strato di risanamento 
stabilizzato granulometric
riportano di seguito il calco
Md ≥ 40 MPa: 

DATI SOTTOFONDO 

CBRlab* 
Edin 

(Mrter)** Mr 

  MPa 

5 32 

DATI STRATO RISANAMENTO

Md ris 
CBR*** 

Mr teo

MPa MPa

83,33333 15 

PARAMETRI DI CALCOLO 

r 
E2/E1 

mm 

150 0,1641026 0,536

 

 

 

 

STIMA CEDIMENTI PER SPESSO

h 
h/

cm mm 

N.D. 0 

5 50 0,3333

6 60 

7 70 0,4666

8 80 0,5333

9 90 

10 100 0,6666

 

Risulta pertanto uno spess

4 VERIFICA DEL PACCHETT

Consultando le tabelle del
numero di veicoli commer
sovrastruttura ed in funzio
individuata una pavimenta
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sore dello strato di risanamento 

ento è tipicamente costituito da materiale g
metricamente, il cosiddetto “Tout Venant” 
l calcolo dello spessore necessario per garanti

r = Edin Md sottof CBR Mr corretto 

MPa MPa 

32 17,7777778 3,2 16 

NTO 

r teorico Mr corretto 

Pa MPa 

150 97,5 

a b 
p 

  

,5367579 -0,5084815 0,1 

ESSORE 

h/r Fw 
W W* Md

mm mm MP

0 0 0 0 

33333333 0,93839523 1,319618 1,04249845 28

0,4 0,85531008 1,20278 0,95019604 

46666667 0,79082863 1,112103 0,87856118 34

53333333 0,73891511 1,039099 0,82088851 36

0,6 0,69596025 0,978694 0,77316834 38

66666667 0,65965612 0,927641 0,73283672 40

 spessore dello strato di risanamento pari a 10

HETTO STRADALE 

lle del catalogo delle pavimentazioni stradali, in
mmerciali transitati al ventesimo anno della v
 funzione del modulo resiliente Mr del sottofo
mentazione di tipo flessibile appartenente alla 
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iale granulare non 
nant” di cava. Si 
arantire un modulo 

Md 

MPa 

0 

28,7770211 

31,572432 

34,1467397 

36,5457668 

38,8013817 

40,9368131 

i a 10 cm.  

dali, in funzione del 
ella vita utile della 

sottofondo, è stata 
e alla categoria 4F, 
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costituita dai primi tre stra
bituminoso rispettivame

fondazione è stato prev

di 30 cm. 

Dopo aver scelto la co
calcolare lo Structural Nu

strutturale della stessa. 
Marshall a 70 colpi, valo
quindi si divide per il coef
50 colpi, ed infine si conve

Strato

usura
collegamen

base

 

E’ possibile ora calcolare i

dove: 

 ai sono i coefficient

e le proprietà del m
traffico; 

 hi sono le altezze 

 m3 è il coefficiente

bituminoso e m4 è i
misto granulare. 

I coefficienti strutturali a
strato di base, si ricavano 
GUIDE in funzione della st
del coefficiente a2, rela
interpolazione lineare dei
GUIDE ma con il valo
collegamento, con le quot
coefficiente a4, relativo allo
CBR = 60, che rappresen
rispettivo valore sul nomog

a1 a2 

0.430 0.390 
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re strati di usura, collegamento e base in co

ivamente dello spessore di 4, 6 e 18

 previsto uno strato di misto granulare de

la configurazione della pavimentazione, si 
l Number, un parametro che tiene conto de

ssa. Per prima cosa si deve incrementare
i, valore prescritto dal capitolato delle Autos
il coefficiente 1,2 per convertirla così in stabili
converte da Kg in libbre. 

trato S75 (Kg) S50 (Kg) S50 (lb) 

sura 1210 1008 2218 
amento 1100 917 2017 

 880 733 1613 

olare il parametro SN attraverso la seguente re

SN = a1h1+a2h2+a3h3m3+a4h4m4 

ienti strutturali che dipendono da molti fattor
 del materiale, spessore e posizione dello stra

 dei vari strati; 

iente di drenaggio dello strato di base in c
è il coefficiente di drenaggio dello strato di 

ali a1 ed a3, rispettivamente dello strato di u
vano direttamente dai nomogrammi presenti s
ella stabilità Marshall scelta per ogni strato, me
, relativo allo strato di collegamento, si
re dei parametri a1 ed a3, ricavati sempre d
 valore della stabilità Marshall relativa a
 quote dei baricentri degli strati relative al pian

ivo allo strato di fondazione, è stato ricavato im
presenta il minimo di normativa, ed andando
nomogramma presente sull’ AASHTO GUIDE

a3 a4 m4  SN

0.280 0.130 1.000  
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 in conglomerato 

18 cm. Per la 

re dello spessore 

e, si provvede a 
to della resistenza 
entare la stabilità 
Autostrade S.p.A., 
stabilità Marshall a 

relazione: 

i fattori come il tipo 
lo strato e livello di 

e in conglomerato 
to di fondazione in 

o di usura e dello 
senti sull’ AASHTO 

to, mentre il valore 
to, si ricava per 
pre dall’ AASHTO 

iva allo strato di 
al piano stradale. Il 
vato imponendo un 
dando a leggere il 

DE. 

SN (in) 

5.12 
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Si passa ora al calcolo 
numero totale di assi singo
dalla pavimentazione. Sec
in base alla seguente relaz

  

log36.9SZWlog 0r18 

 
ove il PSI rappresenta un
grado di funzionalità della
condizioni ottime, a 0, valo

In questo caso all’inizio d
posto pari a 4.2, mentre c
pari a 2.5, come suggerito

ZR ed S0 sono valori lega
delle ripetizioni di carico
maggiore o uguale al n
sovrastruttura, che varia in

 
 
 

Autostra
Arterie p
Strade d
Strade l

 

Fissato il valore di R, sug
delle pavimentazioni strad
di ZR e di S0, come riassun

 
R Z
90 -1,28

 
 

In questo modo si ottiene u

. 
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lcolo del parametro che caratterizza il traffi
i singoli da 18 chilo-pounds W18 (8.2 tonnellate
e. Secondo l’ AASHTO GUIDE il valore di W
e relazione: 

 

32.2

1SN

1094
4.0

5.12.4

PSIPSI
log

2.0)1SNlog(

19.5

fininiz





















nta un indice di servizio della sovrastruttura 
 della pavimentazione che varia da 5, valore

0, valore che esprime condizioni pessime. 

izio della vita utile della pavimentazione il P
ntre come valore del PSI finale è stato assun
gerito dal catalogo delle pavimentazioni strada

i legati all’affidabilità R, che è la probabilità c
carico NTmax che portano il valore del PSI 
 al numero di ripetizioni NT realmente a
aria in funzione della tipologia di strada: 

R Urbana Extraurbana 

tostrade 85-99.9% 80-99.9% 
terie principali 80-99% 75-95% 
rade di scorrimento 80-95% 75-95% 
rade locali 50-90% 50-80% 

suggerito pari a 90 per le arterie principali
i stradali, dall’ AASHTO GUIDE è possibile rica
iassunto dalla seguente tabella: 

Zr S0 PSIiniz PSIfin Mr 
282 0,45 4,2 2,5 1068

tiene un valore W18 = 28'447'232,39 
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l traffico, ovvero il 
ellate) sopportabili 

di W18 si determina 

07.8Mlog32 r 

ttura ed esprime il 
valore che esprime 

e il PSIiniz è stato 
 assunto un valore 
stradali. 

ilità che il numero 
l PSI = PSIfin sia 
nte applicati sulla 

cipali dal catalogo 
ile ricavare il valore 

 (PSI) 
10684,51 
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Per risolvere il proble
l’equivalenza tra il numero
il numero di assi standard 

Per poter valutare questo 
della composizione del t
standard e ciascuno di qu
traffico previsti sono stati i
dal CNR in funzione della 

All’interno di ogni cella è ri
di veicolo. 

Il numero totale di passa
funzione del numero totale
coefficienti di equivalenza 

dove ei=10-Ai con : 

 

i 12523.6A 

 
 







2.4
logG

   











i

0
4.0B

 

 Pi = peso asse in KN

 Ti = 1 per asse sing

I valori di questi coefficient

Si ottiene così un to
pavimentazione pari a ns 

Poiché il numero tota

pavimentazione W18 ris

standard totali equivale
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problema del dimensionamento interessa
umero di veicoli pesanti realmente circolanti su
ndard da 8.2 tonnellate sopportabili dalla pavim

uesto coefficiente di equivalenza si richiede la
 del traffico e dei coefficienti di equivalenz
 di quelli effettivamente transitanti sulla strada
 stati individuati dal “catalogo delle pavimentaz
 della tipologia di strada, e sono stati riassunti i

lla è riportato il valore di Vkfrequenza per l’i-es

passaggi di assi standard equivalenti (nS) si
 totale di passaggi di assi trovati precedenteme
lenza ei, attraverso la seguente relazione: 

  
i

iiS enn  

ii Tlog(33.4)TP225.0log(79.412523 






7.2

PSI fin = -0.201 


















 



23.3

i

19.5

23.3

ii

T1
54.2

SN

)TP225.0(081.0
 

 in KN 

e singolo, 2 per asse tandem, 3 per asse tridem

fficienti sono riassunti in Tabella 3.  

n totale di assi standard equivalenti p

s = 26'867'902,13. 

 totale degli assi effettivamente soppo

risulta essere maggiore di circa il 6

uivalenti previsti sulla sovrastruttura ns 
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ressa conoscere 
anti sulla strada ed 
 pavimentazione. 

ede la conoscenza 
ivalenza fra l’asse 
trada. Gli spettri di 
entazioni”, redatto 

sunti in Tabella 3. 

esima tipologia 

) si calcolano in 
ntemente (ni) e dei 

2,8i

i
B

G

B

G
)T   

 tridem 

nti previsti sulla 

opportabili dalla 

6% degli assi 

 al ventesimo 
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anno, ne deriva che la v

pavimentazione proporz
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e la verifica di esercizio può ritenersi sod

porzionata al traffico previsto per l’area. 
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i soddisfatta e la 
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Tabella 3: Assi standard equ
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 equivalenti previsti sulla sezione stradale 
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